PINTURA PISCINA

FICHATECNICA

Descripcion del producto
Pintura para piscinas formulada en base a resinas de Caucho Clorado y pigmentos estables
a los sanitizantes.

Usos recomendados

Para piscinas de hormigon estucado, nuevas y repintado y para piscinas antiguas de
Poliéster con Fibra de vidrio.

Propiedades

Propiedad Descripcion

Colores Blanco, Azul, Gris Humo y Celeste.

Terminacion Lisa y mate, facil de limpiar con las aspiradoras de fondo.

Diluyente AR-200

Rendimiento tedrico 30+/-3 m2/gl por mano dependiendo de la aplicacion y
superficie.

Formato Galdn -Tineta (4 galdn)

Herramientas de aplicacion  Brocha o rodillo de pelo.

Dilucion Y litro de  AR-200 por galon para brochas y rodillos.

NUmero de capas 3 manos en piscinas nuevas (después de 28 dias de fragie)
2 manos en repintado.

Secado para repintar 8- 24 horas dependiendo de la temperatura ambiente.

Secado final De 3 a 7 dias desde la Ultima mano para llenar con agua
dependiendo de la temperatura ambiente (No habiendo olor a
solvente).
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PINTURA PISCINA

T° Ambiente al momento de Tiempo secado antes de Tiempo secado final antes de

pintar repintar llenar piscina con agua
(°C) (Horas) (Dias)*
<5 No Permitido No Permitido

5a10 24 7

10a 15 12 7

15a20 12 7

20a25 8 3
>30 No Permitido No Permitido

*Desde la Ultima mano, sin olor a solvente

Preparacion de Superficies

Piscinas Estucadas:

Piscinas nuevas: El estuco a pintar, debera estar fraguado durante 28 dias, seco y libre de
aditivos impermeabilizantes, debido a que ellos actian como antiadherentes. No
quemarlo con Acido Muridtico, ya que solo destruye al cemento que es el ligante de la
arena, dejando una superficie arenosa, donde las pinturas quedan mal adheridas, debiendo
eliminar las sales de fraguado lavando la superficie con agua potable.

Aplicar 3 manos con brocha o rodillo de pelo corto, 1era mano diluida, 2da y 3era mano
diluir si se requiere, con un intervalo de 8 a 24 horas entre ellas dependiendo de
temperatura ambiente (ver tabla adjunta).

Repintado: Eliminar las pinturas sueltas y en mal estado; lijar toda la superficie con grano
40-50 (para fierro) para generar asi una superficie porosa y adherente. Si la pintura antigua
esta craquelada, significa que hay muchas manos, y en este caso recomendamos eliminar
el total de la pintura, llegando al estuco, y tratarla como si fuera nueva.

Aplicar 2 manos diluidas con brocha o rodillo de pelo corto, con unintervalo de 8 a 24 horas
entre ellas dependiendo de la temperatura ambiente (ver tabla adjunta).
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Piscinas antiguas de Poliéster con fibra de vidrio con mas de 5
temporadas.

Primer pintado: Elimine el polvo del poliéster quemado por el sol, lijando la superficie con
grano 40-5o para fierro, y una vez lijado; elimine todo el polvo con un pafo humedo, asi se
generara una superficie rugosa y porosa, adherente para la nueva pintura.

Aplicar 2 manos diluidas con brocha o rodillo de pelo corto, con un intervalo de 8 a24 horas
entre ellas dependiendo de la temperatura ambiente (ver tabla adjunta).

Repintado: Eliminar las pinturas sueltas y en mal estado; lije toda la superficie con grano
40-50 para fierro, para generar asi una superficie libre de suciedades, rugosa, porosa, y
adherente para la nueva pintura; elimine el polvo del lijado frotando la superficie con un
pafio hUmedo.

La presencia de hongos-algas deben eliminarse, aplicando aditivos biocidas especiales y
posterior lavado con agua. El desengrase se debe realizar con detergentes liquidos y lavado
con agua antes de pintar.

Aplicacion
La primera mano debe aplicarse diluida usando ¥% litro de AR-200 por galdn. Las siquientes

manos diluir si es requerido ya que las pinturas pueden presentar aumento de viscosidad
durante su almacenamiento.

v Aplique la pintura sobre superficies frias, antes del mediodia o en las tardes, cuando la
temperatura de ella esté entre 5°Cy 25°C.

Aplique la pintura en capas delgadas para evitar englobamiento o craqueleo.

No brochear mucho en las segundas manos, puede remover la anterior.

No aplique la pintura a pleno sol y cuide que los regadores no mojen la pintura antes de
su secado total.

v No aplique la pintura con riesgo de lluvia o llovizna.

v Respete el tiempo entre manos para que ellas se sumen.

AN
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Consideraciones

Las pinturas no generan estanqueidad, esto se logra en el disefio y la construccion de ellay
si hay fugas, los productos de naturaleza cementicia son los adecuados.
Utilice solo el diluyente del fabricante y las cantidades indicadas en cada paso.

Considerar que la dilucion excesiva del material o la no dilucidn de la primera mano puede
afectar el espesor de pelicula, apariencia y rendimiento. El secado de este producto
produce evaporacion de solventes, por tanto, variaciones de temperatura y dilucion
pueden alterar el tiempo de secado y caracteristicas del producto.

Mantencion del agua

Para mantener el agua sanitizada, debe lograr un contenido de Cloro Activo, de 1.0-1.5

ppm, y un pH 7.2-7.6, junto con filtrarla durante 4-6 horas diarias, dependiendo del
volumen del agua y del caudal de la bomba, que debe ser filtrada 2.5 veces por dia.

Almacenaje

El producto debe almacenarse de acuerdo con la legislacidn vigente. Las condiciones por

defecto son mantener los envases en un espacio seco, fresco, y bien ventilado, alejados de
toda fuente de ignicion y calor. Los envases deben mantenerse perfectamente cerrados.

Tiempo de vida de almacenaje a 20 °C: 24 meses.

Salud y Seguridad

Este producto es base solvente y es de uso profesional. Los aplicadores y operarios
deberan estar capacitados y contar con el equipo para mezclar, agitary aplicar las pinturas
correctamente. Los aplicadores deberan utilizar equipos de proteccion personal

adecuados tales como mascarillas, guantes, antiparras. Mantenga la pintura lejos del
alcance de los nifos y lejos de llamas y fuentes de calor.
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Nota

Los valores informados sobre el rendimiento y secado pueden ser distintos a los indicados,
debido a las caracteristicas de la superficie, espesores de pelicula, y las condiciones
climaticas de aplicacion; asi también el color bajo el agua se vera distinto al mostrario,
pudiendo verse afectado por la luminosidad, la profundidad, y el perfil de rugosidad de la
superficie. También puede haber leves diferencias entre partidas, de acuerdo a tolerancias
establecidas internacionalmente, y los colores de las cartillas son las representaciones mas
cercanas posibles, por este motivo verifique siempre que los envases sean del mismo lote
de fabricacion, si no lo son, mézclelos para obtener un color uniforme.

Siempre haga pruebas del color antes de aplicar la pintura sobre el total de la superficie, asi
verificara que el color sea el que usted eligid.

Las indicaciones que figuran en esta hoja técnica estan basadas en ensayos normalizados
y experiencias de terreno que respaldan técnicamente este producto. Sin embargo, dado
que no tenemos control sobre las condiciones de aplicacion, de almacenamiento o de
servicio del producto, no nos corresponde responsabilidad alguna por resultados
deficientes que puedan obtenerse en cada caso particular. Por lo anterior, escapan de
nuestra responsabilidad problemas de rendimientos, desempefio o cualquier dafo
accidental o consecuencial que pueda derivarse del uso inadecuado del producto. Este
producto podra estar sujeto a modificaciones en el tiempo, de acuerdo con el avance y
desarrollo de la tecnologia. Nos reservamos el derecho de cambiar cualquiera de estos
datos técnicos sin previo aviso.
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